
熱電変換による廃熱からの電力創成
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トピック１：ナノ加工，量子効果を用いた
超高効率１次元ナノワイヤー熱電変換素子の開発
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単結晶1次元量子ナノワイヤー
(ワイヤー直径 : 216nm)
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トピック２:Time Domain Impedance Spectroscopy法を
用いた短時間エネルギー変換効率の決定

熱電変換の原理

���

���

���

���

���

���

� �� �� �� �� ���

�
	


�

�

�
�
	
��
�
�

���	��
�

Π型熱電モジュール

Z(ω→∞)= 0.471[W]
@500Hz by lock-in amp.

R(t→∞)= 0.882 [W]!" = #($ → ∞)'(( → ∞) − 1 = 0.8820.471 − 1= 0.872 zT測定時間3分
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